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Ek-1: Test sonrası fotoğrafları 
 

 
KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Akrilik Solit 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI – Polikarbon  
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Kestamit 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Teflon 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Kauçuk 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - PVC 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI – Pet HDPE 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Derlin 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Polyamit 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI – Paslanmaz Çelik 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Cam 
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KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Polietilen 

  
 
 
 



 

TEST RAPORU EKLERİ 

      

AB-0547-T 

3202 

01-20 

 

FP.09.02   Revizyon No.: 01    Yürürlük Tarihi: 02.12.2019              Sayfa 13/13 
 

 
KİMYASAL DAYANIM TESTİ SONRASI - Porselen 

  
 








